
 

  

 

 
Oryginał / kopia 

Zleceniodawca P.W. ATEX SP. Z O.O. 
 
 

 

Raport z kontroli Nr 10/TCH/24/65A 
 

Deklarowany towar      : Pellet Atex 
Data analizy     : 16.02.2024 
           

 
  

1. Wyniki analizy: 
 
 

 

 

1 Analiza  nieakredytowana wykonana przez Jednostkę inspekcyjną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. o/Tychy. 
 
 
 

Powyższy raport prezentuje wyniki badań w czasie i miejscu kontroli 
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                        Sporządził                                                                              Zatwierdził 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Tychy, 19.02.2024 

Parametr Metoda Jednostka Wynik 

Gęstość nasypowa1 PN-EN ISO 17828:2016-02 kg/m3 810 


